
 
 Космическая техника. Ракетное вооружение. Space Technology. Missile Armaments. 2018. Вып. 2 (116) 

68 

 

УДК 621.791.725:621.454.2.035 

А. Н. Коваленко, Д. В. Кирсанов, Н. А. Миросиди, 

канд. техн. наук В. Д. Шелягин, канд. техн. наук А. В. Бернацкий, А. В. Сиора 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СОПЛОВЫХ БЛОКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАЙКИ 

Описаны сложности изготовления крупногабаритных сопловых блоков классическим для укра-
инской ракетно-космической промышленности методом высокотемпературной пайки. Приведены 
путь решения данной проблемы, избранный ГП «КБ «Южное», и первые успехи на пути к организа-
ции нового производства с применением инновационных технологий лазерной сварки и наплавки. 
Представлена поэтапная последовательность и порядок проведения научно-исследовательских 
работ по отработке новой технологии изготовления охлаждаемого соплового блока. Выделены 
четыре этапа, из которых первые два уже успешно пройдены. Технология лазерной сварки и 
наплавки позволит уйти от применения дорогостоящего и уникального оборудования, позволит 
сократить и оптимизировать технологический цикл производства, отказавшись от длительных 
и энергоемких технологических операций. Научно-технологические работы показали принципи-
альную возможность осуществления связи наружной рубашки с внутренней стенкой соплового 
блока при помощи лазерной сварки. Изготовленные опытные образцы подтвердили высокие проч-
ностные характеристики, предварительно полученные теоретическими расчетными методами. 
Участки, полученные наплавкой, демонстрируют хорошую металлургическую связь между слоями. 
На опытных образцах отработана методика, позволяющая производить ремонт дефектных зон в 
сварочном шве, полученном методом лазерной сварки. Данный момент особенно важен с технологи-
ческой и экономической точек зрения, так как применяемая сейчас технология высокотемператур-
ной пайки не позволяет проводить гарантированный ремонт паяных соединений. 
Ключевые слова: ʩʦʧʣʘ ʞʠʜʢʦʩʪʥʳʭ ʨʘʢʝʪʥʳʭ ʜʚʠʛʘʪʝʣʝʡ, ʣʘʟʝʨ, ʣʘʟʝʨʥʘʷ ʩʚʘʨʢʘ, ʣʘʟʝʨʥʘʷ 

ʥʘʧʣʘʚʢʘ. 

Описано складнощі виготовлення великогабаритних соплових блоків за допомогою класичного 
для української ракетно-космічної промисловості методу високотемпературного паяння. Показано 
шлях вирішення цієї проблеми, вибраний ДП «КБ «Південне», та перші успіхи в організації нового 
виробництва з використанням інноваційних технологій лазерного зварювання і наплавлення. Розг-
лянуто поетапну послідовність і порядок проведення науково-дослідних робіт з відпрацювання но-
вої технології виготовлення охолоджуваного соплового блока. Виділено чотири етапи, з яких перші 
два вже успішно пройдені. Технологія лазерного зварювання та наплавлення дозволить відмовити-
ся від застосування дорогого й унікального устаткування, дозволить скоротити й оптимізувати 
технологічний цикл виробництва, відмовившись від тривалих та енергоємних технологічних опе-
рацій. Науково-технологічні роботи показали принципову можливість зв’язку зовнішньої оболонки із 
внутрішньою стінкою соплового блока за допомогою лазерного зварювання. Виготовлені дослідні 
зразки підтвердили високі міцнісні характеристики, що були попередньо одержані за допомогою 
теоретичних розрахункових методів. Ділянки, одержані наплавленням, демонструють якісний ме-
талургійний зв'язок між шарами. На дослідних зразках відпрацьовано методику, що дозволяє ремо-
нтувати дефектні зони у зварному шві, який було одержано за допомогою методу лазерного зва-
рювання. Цей момент особливо важливий з технологічної й економічної точок зору, тому що тех-
нологія високотемпературного паяння, яку використовують зараз, не дозволяє гарантовано ре-
монтувати паяні з’єднання. 
Ключові слова: ʩʦʧʣʘ ʨʽʜʠʥʥʠʭ ʨʘʢʝʪʥʠʭ ʜʚʠʛʫʥʽʚ, ʣʘʟʝʨ, ʣʘʟʝʨʥʝ ʟʚʘʨʶʚʘʥʥʷ, ʣʘʟʝʨʥʝ ʥʘʧʣʘʚ-

ʣʝʥʥʷ. 

The article describes the problems of manufacturing large-size nozzle blocks by classical for Ukrainian 
space industry method of high-temperature brazing. The Yuzhnoye SDO-selected way of solving this 
problem and the first strides on the way to organization of new production using innovative technologies of 
laser welding  and surfacing are presented. The step-by-step sequence and procedure of research work to 
develop and test a new technology of cooled nozzle block manufacturing are described.  Four phases are 
identified, out of which the first two phases have already been successfully performed. The laser welding and 
surfacing technology will allow avoiding the use of costly and unique equipment and will allow reducing and 
optimizing the technological manufacturing cycle rejecting the long –term and energy-consuming 
technological operations. The scientific-and-technological works performed showed the principle feasibility of 
making connection between the external jacket and internal wall of a nozzle block using laser welding. The 
test samples manufactured confirmed the high strength characteristics, which had been preliminary obtained 
by the theoretical calculation methods. The sections obtained by surfacing demonstrate good metallurgical 
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connection between the layers. On the test samples, the technique was tried-out allowing repairing defect 
areas in a welded seam obtained by laser welding method. This is especially important from the 
technological and economic viewpoints, as the technology of high-temperature brazing applied currently 
does not allow making guaranteed repair of brazed joints. 

Key words:  liquid rocket engine nozzles, laser, laser welding, laser surfacing. 

Введение 

В настоящее время в мире производить 
ЖРД больших тяг для первых ступеней 
ракет-носителей имеют возможность весь-
ма ограниченное количество стран. А ры-
нок требует большего числа предложений 
по двигателям первых ступеней. 

Современные маршевые двигатели пер-
вых и вторых ступеней, имеющие высокие 
технические характеристики и большой 
спрос на мировом рынке, должны осна-
щаться камерами с большой степенью 
расширения сопел, что, в свою очередь, 
приводит к большим габаритам сопловых 
блоков. ГП «КБ «Южное» взялось решить 
проблему изготовления крупногабаритных 
сопловых блоков с использованием лазер-
ных технологий сварки и наплавки. Кроме 
того, для успешной конкуренции необхо-
димо снижать стоимость изготовления 
двигателей. А это практически невозмож-
но без внедрения новых технологий. 

Отработка новой технологии изготов-

ления охлаждаемых сопловых блоков 

Охлаждаемые сопловые блоки имеют 
специфические конструктивные особенно-
сти: для минимизации массы конструкции 
и обеспечения надежного охлаждения ис-
пользуются тонкостенные (толщиной 1 мм 
и меньше) оболочки, в процессе изготов-
ления газодинамический профиль сопла 
должен сохранять свою конфигурацию, 
наружная и внутренняя оболочки должны 
иметь прочные связи, не мешающие охла-
ждению, способные обеспечить прочность 
при давлении в охлаждающем тракте до 
700 бар. 

Традиционная технология изготовления 
охлаждаемых сопловых блоков основана 
на использовании высокотемпературной 
пайки в индукционных печах. Данная тех-
нология требует применения высокоточно-
го оборудования для механической обра-
ботки, специфического оборудования для 
нанесения многослойных технологических 
покрытий для осуществления пайки, высо-

кой квалификации исполнителей при 
сборке под пайку. Печи для высокотемпе-
ратурной пайки сложны и уникальны, 
применение их практически ограничено 
потребностями аэрокосмической отрасли. 
Кроме того, по общепринятому утвержде-
нию специалистов по пайке, пайка – труд-
ноуправляемый процесс, появление брака 
при серийном изготовлении и использова-

нии даже отработанной технологии - не-
редкое явление. При изготовлении паяных 
узлов для контроля качества параллельно 
применяются различные методы (радио-
графический контроль на наличие инород-
ных тел, испытания на прочность и герме-
тичность, пролив на равномерность, голо-
графический контроль, ультразвуковой 
контроль и др.). Указанные проверки по-
могают выявить брак, однако, по опыту, 
попытка устранения дефектов пайки 
сопловых блоков при помощи повторной 
пайки в подавляющем случае не приводит 
к положительному результату. Геометри-
ческие размеры камер ЖРД новых разра-
боток выходят за пределы возможностей 
существующего, к тому же сильно изно-
шенного, оборудования. Поэтому при про-
ведении проектных проработок и планиро-
вании подготовки производства для изго-
товления новых крупногабаритных сопло-
вых блоков появилась актуальная задача – 
поиск и обоснование альтернативных тех-
нических решений и (или) технологий. Ес-
ли, например, разделить крупногабарит-
ный сопловой блок на несколько сегмен-
тов, то возможно использование пайки для 
изготовления отдельных сегментов «сэндви-
чей» (сложнопрофильных панелей с охла-
ждающим трактом), однако требуется вос-
становление оборудования и длительная 
технологическая отработка процесса пайки 
«сэндвичей». При этом появляется новая, 
требующая специальной технологической 

отработки, операция - сварка сегментов 
между собой, обеспечивающая стабиль-
ную конфигурацию сопла в целом, но 
остаются, и даже усугубляются, все выде-
ленные ранее недостатки процесса пайки. 
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На данный момент в Украине отсут-
ствуют производители печей для высоко-
температурной пайки крупногабаритных 
сопловых блоков. Поиск возможного изго-
товителя данного оборудования в Украине, 
учитывая высокие специфические требова-
ния, выдвигаемые для данного типа обору-
дования (рабочая температура до 1250

о
C, 

наличие защитной среды аргона с избы-
точным до 5 бар давлением в печи, требу-
ется вращение узла в процессе пайки, 
обеспечение вакуума в паяемом узле, про-
граммируемые скорости нагрева и охла-
ждения, предпочтительно индукционный 
тип нагрева, диаметр рабочего простран-
ства ≈2 м при длине до 5 м), не дал поло-
жительных результатов. 

Кроме того, сопутствующими техноло-
гиями для пайки являются многочислен-
ные операции химической и электрохими-
ческой обработки, гальваническое нанесе-
ние технологических покрытий (никелиро-
вание и т.д.), пескоструйная обработка, 
нанесение лент припоя. Нанесение лент 
припоя – кропотливый, длительный руч-
ной труд, при котором возможны ситуации 
с появлением ошибок исполнителя. Хими-
ческое гальваническое никелирование тре-
бует крупногабаритных ванн с мощными 
источниками тока, а также множество ванн 
для подготовки никелирования (травление, 
пассивация, активация и т.д.) – порядка 
двух десятков ванн. 

Из открытых источников литературы 
известна принципиальная возможность 
применения сварки для изготовления 
охлаждаемых сопловых блоков 

*
. 

Сложности, неизбежно возникающие 
при организации производства крупнога-
баритных сопловых блоков двигателей 
больших тяг традиционным методом пай-
ки, послужили основанием для ГП «КБ 
«Южное» начать разработку инновацион-
ной для украинской промышленности тех-
нологии изготовления охлаждаемых 
сопловых блоков при помощи лазерной 
сварки. 

Внедрение лазерной сварки в техноло-
гический процесс изготовления сопловых 
блоков камер ЖРД позволит освоить но-

                                                           
*
 Rydén R. The Volvo Aero laser welded sandwich 

nozzle for booster engines// IAC-04-IAF-3-S.3.07 

вую перспективную технологию изготов-
ления сопел без использования печной 
пайки. В крупногабаритных сопловых 
блоках суммарная длина сварных швов 
может достигать 1000...1500 м. Высокая 
плотность энергии позволяет поднять ско-
рость сварки на один-два порядка до 8-
10 м/с, что решает одну из главных орга-
низационно-технических проблем, прису-
щую процессу изготовления крупногаба-
ритных сопловых блоков – весьма про-
должительное время технологического 
цикла. Внедрение лазерной сварки в пер-
спективе повысит технологичность и рен-
табельность производства. 

Учитывая важность создания ЖРД 
больших тяг, ГП «КБ «Южное» совместно 
с ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины 
начали отработку новой технологии полу-
чения охлаждаемых сопловых блоков: со-
единение тонкостенных рубашек с внут-
ренними стенками с использованием ла-
зерной сварки прорезным сварным швом 
по вершинам ребер. 

Была предложена и начала реализовы-
ваться методика проведения работ, вклю-
чающая четыре этапа. На первом этапе 
необходимо было подтвердить принципи-
альную возможность получения сварных 
оболочек с требуемыми прочностными ха-
рактеристиками. На втором этапе требова-
лось провести отработку режимов сварки 
на стандартных образцах, определить ме-
ханические характеристики полученных 
сварных соединений. На третьем этапе 
планировалось изготовить по новой техно-
логии малогабаритный сопловой блок и 
провести комплексные прочностные испы-
тания в условиях, максимально прибли-
женных к натурным. По результатам работ 
третьего этапа предполагалось уточнить 
состав и характеристики оборудования и 
создать на территории КБЮ новый уча-
сток лазерных технологий, на котором в 
рамках четвертого этапа отработать сварку 
крупногабаритного охлаждаемого сопло-
вого блока. 

На первом этапе работа была проведена 
на четырех плоских образцах-имитаторах 
тракта охлаждения сопла ЖРД с наиболее 
характерными параметрами оребрения 
(рис. 1). Образец представляет из себя оре-
бренную стенку из стали 12Х18Н10Т и 
тонкостенную рубашку из стали 12Х21Н5Т. 
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Рис. 1. Стенка плоского образца 

Стенка с рубашкой были собраны и при 

помощи ручной аргонодуговой сварки об-

варены по периметру. Для обеспечения 

плотного прилегания свариваемых деталей 

(наружной рубашки к ребрам внутренней 

стенки), гарантированного отсутствия за-

зора по всей длине ребер, удобства пози-

ционирования при выполнении швов ла-

зерной сваркой и большей жесткости 

наружной рубашки (исключение попереч-

ного сдвига) было принято решение при-

дать рубашке гофрированную форму. 

Формирование гофр было обеспечено вы-

полнением ложной пайки образцов (терми-

ческое воздействие на режиме пайки с ва-

куумированием тракта и созданием внеш-

него избыточного давления 0,05 МПа). 

Жесткость, создаваемая гофрами, необхо-

дима для начального обеспечения мини-

мального зазора и сохранения этих зазоров 

в процессе выполнения сварки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Плоский образец после ложной пайки, 

до выполнения лазерной сварки 

После подготовки на ГП «КБ «Южное» 

образцы были сварены в ИЭС им. Е. О. Патона 

НАН Украины. 

 

Рис. 3. Плоский образец после лазерной сварки 

Образцы после сварки (рис. 3) были ис-
пытаны на прочность и герметичность. Ре-
зультаты показали высокую прочность 
сварных соединений – давление разруше-
ния более 700 кгс/см

2
 (согласно предвари-

тельно выполненному расчету предельное 
значение давления разрушения для данно-
го образца составляет ≈700 кгс/см

2
). Учи-

тывая тот факт, что работа по изготовле-
нию образцов и их сварке проводилась без 
требуемой в подобных случаях технологи-
ческой подготовки и специализированной 
технологической оснастки (на инициатив-
ной основе ГП «КБ «Южное», без заклю-
чения договора с ИЭС им. Е. О. Патона 
НАН Украины), результаты испытаний 
оцениваются как весьма успешные, пока-
зывающие принципиальную возможность 
получения трактов охлаждения методом 
лазерной сварки. Следует отметить, что 
сварной шов, соединяющий рубашку со 
стенкой, является ремонтопригодным, так 
как имеется возможность повторения 
сварки в дефектных местах. Выявление 
дефектных мест необходимо проводить с 
использованием неразрушающих методов 
контроля, например голографическим ме-
тодом. Исправление дефектов может осу-
ществляться повторным проходом лазер-
ного излучения или местной подваркой 
(при необходимости с присадочным мате-
риалом). Возможности ремонта сварных 
соединений сопловых блоков дают огром-
ное преимущество по сравнению с пайкой. 
Паяные швы, как показывает опыт, прак-
тически не ремонтируются. 

Так как для сварного шва, выполняемо-
го за один проход и на одном технологиче-
ском режиме лазерной сваркой, существу-
ют определенные ограничения по измене-
нию толщины свариваемого материала  
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рубашки, то становится очевидным: сварку 
соплового блока в местах утолщений ру-
башки (подколлекторное кольцо, утолще-
ния для элементов общей сборки двигате-
ля, утолщения под штуцера, утолщения в 
местах соединения с сопловыми секциями – 
для соединительных накладок) выполнить 
невозможно. Так появилась идея выполне-
ния необходимых для конструкции сопло-
вых блоков утолщений по технологии ла-
зерной наплавки с применением присадоч-
ного материала в виде порошка. 

Таким образом, по результатам работ 

первого этапа определились контуры но-

вой альтернативной технологии получения 

сопловых блоков, которая включала сле-

дующие операции: сборка и подготовка 

деталей под сварку (ложная пайка); соеди-

нение прорезным лазерным швом внут-

ренней стенки и рубашки по вершинам ре-

бер; создание утолщений на рубашке при 

помощи наплавки лазерной сваркой. После 

получения подтверждения принципиаль-

ной возможности осуществления метал-

лургической связи рубашки со стенкой при 

помощи лазерной сварки были развернуты 

полномасштабные научно-исследовательс-

кие работы по отработке технологии ла-

зерной сварки и наплавки. С целью выпол-

нения данной задачи был заключен дого-

вор с ГП «ОКТБ ИЭС им. Е. О. Патона 

НАН Украины». ГП «КБ «Южное» приоб-

рело специальное сварочное оборудование 

(робот, головка для лазерной наплавки и т. п.) 

и поставило его на ГП «ОКТБ ИЭС  

им. Е. О. Патона НАН Украины» для исполь-

зования в опытно-технологических исследо-

вательских работах. После завершения отра-

ботки технологии лазерной сварки и наплав-

ки на ГП «ОКТБ ИЭС им. Е. О. Патона НАН 

Украины» данное оборудование послужит 

основой для создания нового производ-

ственного специализированного участка 

лазерных технологий на территории ГП 

«КБ «Южное». 

Исследования были начаты с отработки 

режимов лазерной сварки и наплавки на 

стандартизированных образцах тавровых 

соединений (рис. 4). Образец представляет 

из себя тонкостенную полку тавра из стали 

12Х21Н5Т и тонкостенное ребро тавра из 

стали 10Х18Н10Т с размерами согласно 

международному стандарту ISO 15614-11. 

 

Рис. 4. Образцы тавровых соединений,  

сваренные лазерной сваркой 

Был опробован 131 вариант технологи-

ческих режимов сварки. По результатам 

радиографического и визуального кон-

троля, металлографических исследований 

и механических испытаний был выбран 

режим технологической сварки, при кото-

ром параметры сварного соединения (гео-

метрические размеры, механические свой-

ства и т. д.) соответствовали заданному. 

Результаты механических испытаний 

приведены в таблице. 

По результатам испытаний расчетом 

определен предел прочности соединения, 

приведенный к сечению ребра. 

Результаты испытаний образца на одноосное статическое растяжение образца таврового 

сварного соединения, выполненного на выбранном технологическом режиме сварки 

№ 
Ширина образца, 

мм 

Толщина образца, 

мм 

Усилие разрушения, 

Н 

Предел 

прочности, 

МПа 

Место 

разрушения 

1 25,4 1,1/1,2 20365 668,14 По ребру 

2 24,3 1,1/1,2 20327 697,09 По ребру 

3 24,9 1,1/1,2 21942 734,34 По ребру 

4 25,3 1,1/1,2 20433 673,02 По ребру 

5 25,2 1,1/1,2 19796 - По шву 
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В большинстве случаев разрушение 

происходило по основному материалу  

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Образец таврового соединения после 

испытания на одноосное статическое растяжение 

Исследования на плоских тавровых об-
разцах показали, что механические свой-
ства полученных сварных соединений удо-
влетворяют требованиям стандартов ISO и 
ГОСТ, предъявляемым к сварным соеди-
нениям, полученным сваркой плавлением. 

Дефектные участки полученных свар-
ных соединений могут быть отремонтиро-
ваны с применением технологий лазерной 
обработки. Данный аспект является значи-
тельным преимуществом лазерной сварки 
сопел перед пайкой. Дефектный паяный 
шов не доступен для непосредственного 
оперативного вмешательства. Существу-
ющие методы ремонта паяного шва зача-
стую не эффективны. Крупная дорогосто-
ящая паяная секция сопла в случае воз-
никновения критического дефекта пайки 
списывается в утиль, тогда как при ис-
пользовании лазерной сварки ее можно 
отремонтировать. 

Выполнение операции ремонта по раз-
работанной методике позволяет устранить 
несплошность в сварном соединении, 
сформировать галтели по обеим сторонам 
ребра, сформировать необходимое усиле-
ние верхнего валика шва (рис. 6 и 7). 

 

Рис. 6. Общий вид сварного соединения 
без ремонтной сварки 

 

Рис. 7. Общий вид сварного соединения 
после ремонтной сварки 

На следующем этапе исследований бы-
ла отработана технология лазерной 
наплавки конструктивных элементов в ви-
де поясов и бобышек разных размеров. Ре-
зультаты металлографических исследова-
ний образцов после лазерной наплавки по-
казывают, что полученные наплавленные 
слои имеют хорошую металлургическую 
связь с основным металлом (рис. 8, 9). 

 

Рис. 8. Образец после лазерной сварки и наплавки 

Установлено, что наплавленные слои 
можно при необходимости ремонтировать, 
они хорошо механически обрабатываются 
и позволяют выполнять дальнейшие опе-
рации по присоединению соответствую-
щих деталей к наплавленным слоям путем 
применения аргонодуговой сварки. 

 

Рис. 9. Поперечное сечение образца 

с полосой наплавки 

Следующим этапом исследований стало 

определение критериев качества подготов-

ки под сварку и проверка влияния возмож-

ных отклонений (дефектов), неизбежно 

возникающих на производстве, на каче-

ство выполнения сварных швов, а также 

проведение ресурсных испытаний на ма-

лоцикловую устойчивость. 
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Были проверены: 
1) влияние близкорасположенных свар-

ных швов друг на друга (рис. 10); 
2) влияние зазора между рубашкой и 

стенкой на формирование сварного шва. 
Как видно из рис. 11, наличие зазора перед 
лазерной сваркой приводит к непровару по 
всей ширине ребра и, как следствие, к об-
разованию концентраторов напряжений 
(отсутствие галтелей) и увеличению ши-
рины неподкрепленного участка (сниже-
ние прочности соединения); 

3) возможность выполнения качествен-
ного сварного шва на рубашке переменной 
толщины; 

4) возможность качественной сварки в 
зоне прерывания ребра под рубашкой; 

5) малоцикловая усталость (50 циклов 
нагружения с частотой 1 Гц и усилием 
50% значения, полученного при статиче-
ских испытаниях на прочность контроль-
ного образца до разрушения). 

 

Рис. 10. Поперечное сечение образца 

с малой шириной канала 

 

Рис. 11. Поперечное сечение образца с зазором 

между ребрами и рубашкой до сварки 

Результаты исследования возможных 
дефектов будут использованы в дальней-
шем на этапе отработки лазерной сварки и 
наплавки на малогабаритных сопловых 
блоках. 

 

Рис. 12. Оребренная фрезерованная 

внутренняя стенка 

 

Рис. 13. Внутренняя стенка с рубашкой,  

собранные под ложную пайку 

 

Рис. 14. Образец малогабаритного 

соплового блока после ложной пайки 
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При использовании нового оборудова-
ния и специально спроектированной и из-
готовленной технологической оснастки бу-
дут проведены сварка и наплавка двух ма-
логабаритных сопловых блоков и ряд ком-
плексных проверок, позволяющих оценить 
качество сопловых блоков, изготовленных 
по новой инновационной технологии – ла-
зерной сварки и наплавки. 

Результат работ по сварке малогабарит-
ных сопловых блоков даст ответ на вопрос 
о возможности воспроизведения данной 
технологии для изготовления крупногаба-
ритных сопловых блоков для камер ЖРД, 
что позволит уйти от ранее используемой 
дорогостоящей технологии пайки. При 
этом выполнение ложной пайки возможно 
в широко распространенных печах для 
термической обработки. 

На ГП «КБ «Южное» были подготовле-
ны два образца малогабаритных сопловых 
блоков. Конструктивно образцы состоят из 
оребренной фрезерованной внутренней 
стенки и рубашки постоянной толщины в 
зоне выполнения лазерной сварки и 

наплавки (рис. 12 - 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При проектировании малогабаритных 
сопловых блоков были внедрены кон-
структивные и технологические решения, 
позволяющие успешно разрешить пробле-
мы, возникающие при динамическом по-
зиционировании лазерного луча относи-
тельно ребер в процессе сварки. 

На четвертом этапе планируется внед-
рение технологии лазерной сварки и 
наплавки в технологический процесс изго-
товления крупногабаритных сопловых 
блоков с диаметром на срезе до 2000 мм. 

Заключение 

Первые результаты исследований по ла-

зерной сварке и наплавке на образцах по-

казали принципиальную возможность раз-

работки и целесообразность дальнейшего 

внедрения новой технологии для изготов-

ления охлаждаемых оребренных кон-

струкций крупногабаритных сопловых 

блоков, производство которых будет 

налажено на ГП «КБ «Южное». 

 

Статья поступила 09.08.2018 


